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AKTIVNI UHLI

IMPREGNOVANE A NEIMPREGNOVANE AKTIVNi UHLI
PRO ADSORPCI PLYNU A PAR.

Neimpregnované aktivni uhli tvorfené valcovymi granulemi o préiméru 3 -
4 mm a délce 4 - 8 mm. Vysoka odolnost proti odérlim, idedlni pro
adsorpci organickych uhlovodikd a zdpach@. Vhodné pro opakované
reaktivace které zajiStujeme.

Impregnované zrnité nebo granulované aktivni uhli se nasazuje k
adsorpci takovych plyn( a par, které jsou standardnim aktivnim uhlim
adsorbovany velmi malo nebo vibec. Jedna se o nizkomolekularni a
polarni latky s nizkou koncentraci a toxickymi G&inky. Skodlivé plyny se
chemicky vazi na impregnant v aktivnim uhli (chemisorpce).

TECHNICKE UDAJE
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Charakteristika filtru

Aktivni uhli tvofené valcovymi granulemi o préiméru 3 - 4 mm a délce 4 - 8 mm. Vysokd odolnost proti odérlim, idedlni pro adsorpci organickych
uhlovodikd a zapachd.

Pouziti

Adsorpce zapach(, skodlivych plynd.

Oblast nasazeni

Pro pouziti v systémech KS KOPA, KS BD, KS KOPA BIG, KS BD BIG a fi Itra¢nich kazetach.

Skupina ¢. 1

velmi dobrd adsorpce 20 - 50 % hmotnosti AU. Toluen, xylen, benzin, fenoly, benzen, chloroform, perchloretylen, styren, acetéty, kerosin,
terpentyn, zédpachy z kuchyni, udiren a masné vyroby, 3kodliviny ze svafovani, pachy z COV, télesné pachy, skodliviny z lepeni a péjeni,
rozpoustédla, tabdkovy kour, nemocnic¢ni pachy, dezinfekéni prostredky, benzol

Skupina ¢. 2

dobréa adsorpce 10 - 18 % hmotnosti AU. Eter, anestetika, aceton, methylalkohol, fosgen, acetaty, smogové plyny.

Skupina ¢. 3

velmi mald adsorpcni schopnost 3 - 8 % hmotnosti AU. Akrolein, etan, propan, etylén, chlor, metan, ¢pavek, formaldehyd, oxid uhlicity.

Pozn.: je nutné nasadit specialni impregnované AU. Reaktivace aktivniho uhli Provadime reaktivaci aktivniho uhli - nasycené aktivni uhli
standardu SC 40 je prepracovano v rotaéni protiproudé peci pfi postupném narlstu teploty z 20 na 830 °C a dobé zdrzeni cca 30 minut, coz jsou
podobné podminky jako pfi vyrobé aktivniho uhli. Aktivacnim médiem je vodni para a spaliny plynu. Pri této technologické operaci dochazi
postupné k vysuseni, tepelné desorpci tékaveéjsich naadsorbovanych latek a aktivaci (obnové) vnitrniho

povrchu na 92-100 %, vyjimec¢né i pies 100 % (dodate¢né zreagovani amorfniho podilu uhliku) z pdvodni hodnoty. Provozni teplota je dostate¢na
k tomu, aby doslo k pyrolyze i netékavych organickych latek. Na zarizeni je mozno reaktivovat AU nasycené

napr. polymerizujicimi latkami, siloxany, chlorovanymi uhlovodiky apod.

Tento postup reaktivace méa znacné kvalitativni vyhody oproti ostatnim technologiim (napf. termické desorpce 250-350 °C), kdy pfi nizsich
teplotdch nedochéazi ke znovuobnoveni aktivniho povrchu.

Po zpracovatelské operaci vznikne reaktivované aktivni uhli kvalitativniho standardu SC 40. Druhotny produkt, kterym je paroplynova faze
obsahujici desorbované latky a spaliny, je ekologicky likvidovéan a to mechanickou filtraci, spalenim a alkalickou a kyselou

vypirkou. Tyto zmény lze stanovit jako obecné snizeni hmotnosti AU o asi 25 % oproti nasycenému AU.

Tyto zmény lze stanovit jako sniZzeni sypné hmotnosti aktivniho uhli, cca z 0,6 t/m3 na 0,5 t/m3 a obnoveni aktivniho povrchu - stanoveni hodnoty
jodového cisla nebo absorpcni izotermy.

Koeficient vytéznosti: 0,75-0,85

Koecient nelze predem stanovit, protoze tento je zavisly na:

* jimavosti pouzitého sorbentu

» chemickém slozeni zachycovanych latek

* stupni nasycenosti sorbetu

Charakteristika filtru

Impregnované zrnité nebo granulované aktivni uhli se nasazuje k adsorpci takovych plynl a par, které jsou standardnim aktivnim uhlim
adsorbovany velmi mélo nebo vibec. Jedna se o nizkomolekuldrni a polarni latky s nizkou koncentraci a toxickymi G¢inky. SloZitou
chemickou reakci skodlivé latky s impregnantem dochézi k odstranovani latky ze vzduchu - skodlivé plyny se chemicky vazi na impregnant v
aktivnim uhli (chemisorpce). Musi-li se souc¢asné v jednom zafizeni odlucovat rizné skodlivé latky, je tfeba navrhnout

vicestupriové filtra¢ni zafizeni s rlizné impregnovanym aktivnim uhlim.

Oblast nasazenf

Pro pouziti v systémech KS KOPA, KS-BD, KS KOPA BIG, KS BD BIG.

Likvidace

Ekologicka likvidace dle platnych norem a zékon(.
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